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Anhang B: Testprogramm (Beispiel) 
 

Folgende Werkstoffprüfungen sind in den auf der 3-Seitenansicht angeführten 
Bereichen und Zonen durchzuführen: 
Die Nummern beziehen sich auf das Inspektionsprogramm Anhang A 
 
Prüfmethoden: 
Zug, Druck oder Biegeproben 
Abreißproben der Verklebung 
 

A. relevante Holzprobe aus dem Holm und Klebeprobe vom Holmsteg 
B. relevante Holzprobe von Rumpfspanten und Klebeprobe der Beplankung 
C. relevante Holzprobe aus dem Leitwerksbereich 
 

 


